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Sposdb postepowania z folig naprawczg skai®

W przypadku specjalnych folii naprawczych firmy Continental mamy do czynienia z foliami z kolekcji skai®- techprofil, ktére
charakteryzuja sie obecnoscig na spodniej stronie bardzo mocnego i wytrzymatego kleju. Ta warstwa kleju nadaje sie
doskonale do nanoszenia materiatéw powlekajgcych gtadkie powierzchnie i gwarantuje ich mocne przyklejenie na wiele lat.

Obszary zastosowania:

e dziatania naprawcze i retuszujgce profil okienny (szerokos¢ folii 500mm- ze wzgledu na szeroko$¢ oraz powstawanie
pecherzy powietrznych folia nie nadaje sie do renowac;ji drzwi)
e usuwanie uszkodzeh montazowych

Metoda postepowania:

W celu uzyskania optymalnego sklejenia folii naprawczej z powierzchnig do obklejenia nalezy przestrzegac nastepujgcych
parametréw:

e sucha i oczyszczona powierzchnia
e optymalna temperatura pracy w przedziale od +18°C do +35°C

Do samodzielnej naprawy profili okiennych sg potrzebne nastepujace narzedzia:

metréwka

skrobak do plastiku

szpachla do plastiku (miekka)

papier Scierny (wg potrzeby o grubosci 120-240-400)
$rodek do czyszczenia tworzyw sztucznych

watek do dociskania (waski/szeroki)

opalarka (opcjonalnie)

néz do tapet

Kolejnos¢ prac:

1. Przygotowanie
Nalezy usuna¢ starg, uszkodzong folie z powierzchni profilu okiennego i w celu uzyskania lepszego klejenia zaleca sie
delikatnie przeszlifowaé powierzchnie do oklejenia. Optymalnie by byto usunagé réwniez cienkg warstwe akrylatu
pozostajgca po starej folii. Wszystkie nieréwnosci nalezy starannie wyréwnac.
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Oczysci¢ uszkodzony materiat

Usunac resztki oczyszczonej folii

www.lumatech.eu 2 Tue, 01 Jul 25 20:53:17 +0100



Lumatech Sp. z o.o.
43-190 Mikotéw, ul. Zwirki i Wigury 65F
Tel: 48 32 738 88 88, Fax: 48 32 738 88 89
NIP: 6351838996, REGON: 365060568

2. Oczyszczenie
Pyt, ktéry powstat w wyniku przeszlifowania powierzchni, oraz inne zabrudzenia nalezy usung¢ za pomoca lekko
wilgotnej szmatki. Do czyszczenia nalezy uzy¢ czystej wody albo Srodka czyszczacego nieszkodliwego dla folii (np.
Cosmofen 20, Fenosol S20).
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3. Naklejenie folii naprawczej
Nalezy z naddatkiem przycig¢ potrzebny kawatek folii naprawczej.
Przy nizszych temeraturach na zewnatrz zaleca sie podgrzac delikatnie zaréwno obrabiany element profilu jak i sama
folie naprawcza. W tym celu mozna wykorzystac np. opalarke.

Podgrzewanie obrabianego fragmentu profilu okna

Odwiniecie warstwy ochronnej ostaniajacej klej z folii naprawczej powinno mie¢ miejsce tuz przed samym procesem
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obklejenia profilu okiennego. Idealna jest sytuacja, gdy usuniecie papieru ochronnego z warstwy klejacej nastepuje w
jednym procesie z naklejeniem folii na profil okna.

Za pomocg miekkiej szpachli powoli i doktadnie nanosimy folie naprawczg na element, ktéry mamy oklei¢. Wszelkie
pecherzyki powietrza nalezy niezwtocznie usuna¢ spod powierzchni folii wykorzystujac w tym celu szpachle. Juz na sam
koniec nalezy mocno docisna¢ cata powierzchnie nowonalepionej folli i najlepiej jest to zrobi¢ watkiem.

4. Krawedzie
Aby unikna¢ zamknietych pecherzykéw powietrza pod folig nanoszona w obszarach rogéw i krawedzi nalezy nanosic
folie a nastepnie jg dociskaé zawsze idgc od wewnatrz na zewnatrz w kierunku krawedzi folii.
W przypadku matych promieni oraz waskich powierzchni do obklejenia nalezy folie naprawcza najpierw podgrzaé, aby w

ten sposéb zwiekszy¢ jej elastycznosé¢ oraz przyczepnosc.

Wystajace kawatki folii usuwamy ostrym narzedziem np. nozem do tapet.

Usuwamy wystajgce krawedzie folii.

Wskazdwki / Wytaczenie odpowiedzialnosci:

Nasza folia naprawcza stuzy wytgcznie upiekszaniu i naprawie optycznych uszkodzen. Pomimo duzej sity wigzacej warstwy
klejacej, ten sposdb klejenia nie stanowi takiego samego standardu jakosciowego, jaki uzyskuje sie maszynowo w procesie
kaszerowania bazujacym na termotopliwym systemie klejenia.

Z tego powodu nie udzielamy gwarancji na zastosowanie, obklejanie i trwatos¢ naszych folii naprawczych.

Stosowanie tych folii odbywa sie wytgcznie na wtasng odpowiedzialnos¢ !
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